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4. Essais d’infiltration 

Les essais réalisés sont de type porche en forage. Ils ont donné les résultats suivant : 

 

 

Nous restons à la disposition du Maître d’ouvrage et de son Maître d’œuvre pour tout renseignement 

complémentaire .    

      

 Marc Dufour 

 

  

Essai n° 
Profondeur de 

l’essai (m) 

Perméabilité 

k (m/s) 

Perméabilité 

moyenne 

(m/s) 

Localisation 

I1 1.5 4,6.10-6 

3.10-6 Filtre OPB 
I2 1 2.10-6 

I3 1 1.10-6 

1,15.10-6 Filtre bureau 

I4 1 1,3.10-6 

I5 1 2,3.10-6 

I6 1 7,3.10-7 

I7 1 8,1.10-7 

I8 1 6,1.10-7 

I9 1 5,1.10-6 
4,9.10-6 

Filtre zone 

nord 
I10 1 4.7.10-6 

I11 2 2.7.10-7 
9.4.10-7 noue 

I12 2 1.6.10-6 
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